IS

(F(Roo) - hv)0s

Subtraction, coated - uncoated SS

hv [eV]

——PureSS (no coating) SS_DF
TiO2 Mn 3L 0,5M (500C) SS_DF

Subtraction, coated-uncoated SS

Her har jeg gatt tilbake til selve
refleksjonsmalingene. Jeg
subtraherte refleksjonen for
belagt SS med ubelagt SS
(coated-uncoated), og
konverterte til ndvaerende enhet
pa y-aksen (kvadratroten av
Kubelka-Munk multiplisert med
fotonenergien). Kurven far
dermed en helt annen karakter.



