
0

1

2

3

4

5

6

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5

(F
(R

∞
) 

· h
v)

0
,5

hv [eV]

Bandgap is 2,961 for TiO2 Mn 5L 0,5M (500C) PA_DF

(K-M · hv)0,5 Linear


