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Subtraction, coated - uncoated SS

Pure SS      (no coating) SS_DF

TiO2 Mn 3L 0,5M (500C) SS_DF

Subtraction, coated-uncoated SS

Her har jeg gått tilbake til selve
refleksjonsmålingene. Jeg 
subtraherte refleksjonen for 
belagt SS med ubelagt SS 
(coated-uncoated), og 
konverterte til nåværende enhet 
på y-aksen (kvadratroten av 
Kubelka-Munk multiplisert med 
fotonenergien). Kurven får 
dermed en helt annen karakter.


