
 

210667: Prøve 1, < 100 mikron
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Quartz 16.32 %

Calcite 15.62 %

Albite 8.71 %

Muscovite 2M1 10.75 %

Chlorite IIb 6.01 %

Talc 15.34 %

Lizardite 1T 2.91 %

Li-Montmorillonite 0.74 %

Kaolinite (BISH) 6.96 %

Mordenite 7.49 %

Microcline maximum 9.14 %



 

210668: Prøve 2 < 100 mikron

80797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543

6 800

6 600

6 400

6 200

6 000

5 800

5 600

5 400

5 200

5 000

4 800

4 600

4 400

4 200

4 000

3 800

3 600

3 400

3 200

3 000

2 800

2 600

2 400

2 200

2 000

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

-200

-400

-600

-800

-1 000

-1 200

-1 400

-1 600

-1 800

-2 000

-2 200

-2 400

-2 600

-2 800

-3 000

-3 200

-3 400

Quartz 9.33 %

Calcite 2.51 %

Diopside 4.34 %

Chlorite IIb 28.84 %

Magnetite 1.05 %

Talc 12.19 %

Lizardite 1T 39.99 %

Li-Montmorillonite 1.75 %



 

210669: Prøve 3, < 100 mikron

807876747270686664626058565452504846444240383634323028262422201816141210864
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Quartz 3.13 %

Calcite 7.86 %

Diopside 14.70 %

Chlorite IIb 27.84 %

Magnetite 0.72 %

Talc 1.06 %

Lizardite 1T 14.38 %

Li-Montmorillonite 2.43 %

Albite 19.72 %

Pyrrhotite 3T 0.34 %

Titanite 7.81 %



 

210670: Prøve 4, < 100 mikron
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Quartz 12.87 %

Calcite 28.20 %

Albite 14.97 %

Muscovite 2M1 23.69 %

Pyrrhotite 3T 0.03 %

Diopside 4.45 %

Chlorite IIb 9.69 %

Kaolinite (BISH) 0.66 %

Spessartine 0.89 %

Antigorite 0.20 %

Lizardite 1T 0.11 %

Montmorillonite 3.87 %

Pyrite 0.37 %



 

210671: Prøve 5, < 100 mikron
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Quartz 0.16 %

Calcite 6.83 %

Pyrite 0.40 %

Albite 33.93 %

Muscovite 2M1 6.61 %

Pyrrhotite 3T 0.63 %

Hornblende magnesian iron 0.79 %

Diopside 16.03 %

Chlorite IIb 15.19 %

Titanite 7.39 %

Spessartine 2.44 %

Lizardite 1T 7.05 %

Montmorillonite 2.56 %



 

210672: Prøve 6, < 100 mikron
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Quartz 35.02 %

Calcite 1.63 %

Pyrite 0.02 %

Albite 17.21 %

Muscovite 2M1 32.06 %

Pyrrhotite 3T 0.15 %

Chlorite IIb 8.46 %

Titanite 4.56 %

Spessartine 0.38 %

Lizardite 1T 0.23 %

Montmorillonite 0.28 %



 

210673: Prøve 7, < 100 mikron
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Quartz 8.68 %

Calcite 37.76 %

Pyrite 0.13 %

Albite 22.73 %

Muscovite 2M1 7.13 %

Chlorite IIb 4.60 %

Titanite 2.52 %

Augite Px 4.30 %

Lizardite 1T 1.75 %

Datolite 10.22 %

Montmorillonite 0.19 %


