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Quartz 1.50 %

Albite 42.42 %

Diopside 1.19 %

Chlorite IIb 15.30 %

Epidote 4.80 %

Orthoclase 0.33 %

Hornblende RoundRobin 34.47 %
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Quartz 3.88 %

Calcite 1.00 %

Albite 29.29 %

Hornblende RoundRobin 34.36 %

Diopside 2.93 %

Chlorite IIb 26.93 %

Orthoclase 1.62 %
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Quartz 10.99 %

Albite 51.26 %

Hornblende magnesian iron 22.92 %

Chlorite IIb 6.02 %

Biotite 1M Mica 3.53 %

Epidote 4.96 %

Magnesite 0.32 %
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Quartz 7.36 %

Calcite 0.65 %

Albite 8.06 %

Hornblende magnesian iron 39.67 %

Diopside 3.99 %

Chlorite IIb 4.01 %

Orthoclase 0.83 %

Epidote 35.22 %

Chalcopyrite 0.21 %
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Albite 31.13 %

Hornblende magnesian iron 49.06 %

Diopside 1.97 %

Chlorite IIb 1.90 %

Epidote 14.95 %

Microcline maximum 0.92 %

Chalcopyrite 0.07 %
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Quartz 0.21 %

Albite 29.72 %

Hornblende RoundRobin 32.38 %

Diopside 1.64 %

Chlorite IIb 8.85 %

Epidote 25.84 %

Microcline maximum 1.21 %

Chalcopyrite 0.14 %
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Calcite 9.40 %

Albite 37.81 %

Hornblende RoundRobin 14.51 %

Diopside 2.45 %

Chlorite IIb 10.67 %

Biotite 1M Mica 0.47 %

Epidote 23.32 %

Microcline maximum 0.32 %

Chalcopyrite 1.04 %
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Calcite 0.43 %

Albite 33.37 %

Hornblende RoundRobin 26.59 %

Diopside 2.26 %

Chlorite IIb 23.38 %

Clinozoisite 13.52 %

Microcline maximum 0.26 %

Chalcopyrite 0.19 %
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Quartz 0.09 %

Albite 70.77 %

Diopside 3.94 %

Chlorite IIb 15.66 %

Muscovite 2M1 2.95 %

Biotite 1M Mica 2.29 %

Epidote 2.43 %

Microcline maximum 0.05 %

Spessartine 1.81 %



 

210624: 112869

80797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543

14 500

14 000

13 500

13 000

12 500

12 000

11 500

11 000

10 500

10 000

9 500

9 000

8 500

8 000

7 500

7 000

6 500

6 000

5 500

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

-500

-1 000

-1 500

-2 000

-2 500

-3 000

Albite 47.98 %

Hornblende RoundRobin 36.21 %

Diopside 2.64 %

Chlorite IIb 9.69 %

Epidote 2.91 %

Microcline maximum 0.36 %

Spessartine 0.21 %
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Quartz 33.69 %

Albite 25.08 %

Hornblende RoundRobin 5.86 %

Diopside 7.29 %

Chlorite IIb 1.28 %

Biotite 1M Mica 2.82 %

Epidote 23.36 %

Microcline maximum 0.62 %
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Quartz 36.30 %

Albite 22.30 %

Chlorite IIb 20.58 %

Muscovite 2M1 17.11 %

Microcline maximum 3.72 %
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Albite 17.48 %

Chlorite IIb 16.11 %

Muscovite 2M1 13.68 %

Microcline maximum 1.28 %

Pyrite 0.13 %

Dolomite 2.92 %
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Quartz 30.71 %

Calcite 0.48 %

Albite 33.72 %

Chlorite IIb 12.68 %

Muscovite 2M1 19.18 %

Microcline maximum 3.02 %

Pyrite 0.21 %
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Quartz 28.21 %

Calcite 0.03 %

Albite 28.82 %

Chlorite IIb 12.45 %

Muscovite 2M1 26.20 %

Microcline maximum 4.30 %
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Quartz 34.06 %

Calcite 28.53 %

Albite 10.42 %

Chlorite IIb 16.31 %

Muscovite 2M1 10.31 %

Microcline maximum 0.36 %
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Quartz 25.91 %

Calcite 14.32 %
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Chlorite IIb 8.65 %

Muscovite 2M1 12.20 %

Clinozoisite 8.75 %

Microcline maximum 0.16 %
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Quartz 31.87 %

Albite 18.32 %

Chlorite IIb 14.03 %

Muscovite 2M1 30.82 %

Microcline maximum 4.97 %
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Quartz 35.28 %

Albite 16.20 %

Chlorite IIb 19.04 %

Orthoclase 6.40 %

Muscovite 2M1 23.08 %
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Muscovite 2M1 15.21 %
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Quartz 35.75 %

Calcite 0.29 %

Albite 56.28 %

Chlorite IIb 0.98 %

Muscovite 2M1 6.71 %
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Spessartine 0.06 %
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Calcite 0.40 %

Albite 57.82 %

Hornblende RoundRobin 0.62 %
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Muscovite 2M1 4.44 %
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Quartz 38.99 %

Albite 49.96 %

Diopside 2.78 %

Chlorite IIb 0.33 %

Muscovite 2M1 6.93 %

Biotite 1M Mica 1.02 %
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Quartz 11.17 %

Calcite 23.91 %

Albite 32.68 %

Chlorite IIb 31.67 %

Microcline intermediate1 0.56 %
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Quartz 42.47 %

Calcite 19.05 %

Albite 1.57 %

Chlorite IIb 4.92 %

Muscovite 2M1 7.58 %

Epidote 22.21 %

Microcline maximum 2.20 %
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Chlorite IIb 7.40 %

Muscovite 2M1 17.41 %

Biotite 1M Mica 4.86 %

Microcline maximum 1.86 %

Albite intermediate 29.66 %

Dolomite 0.12 %
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Hornblende RoundRobin 14.82 %

Chlorite IIb 5.10 %

Muscovite 2M1 15.49 %

Biotite 1M Mica 1.83 %

Microcline maximum 3.76 %

Albite intermediate 18.06 %

Dolomite 0.04 %
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Quartz 43.81 %

Calcite 4.87 %

Hornblende RoundRobin 23.35 %

Chlorite IIb 3.10 %

Muscovite 2M1 8.19 %

Biotite 1M Mica 2.69 %

Microcline maximum 4.28 %

Albite intermediate 9.72 %
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Quartz 26.60 %

Calcite 0.93 %

Hornblende RoundRobin 24.38 %

Diopside 2.93 %

Chlorite IIb 7.74 %

Biotite 1M Mica 2.08 %

Epidote 30.56 %

Microcline maximum 1.06 %

Albite intermediate 3.73 %



 

210648: 112822

80797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543

20 500

20 000

19 500

19 000

18 500

18 000

17 500

17 000

16 500

16 000

15 500

15 000

14 500

14 000

13 500

13 000

12 500

12 000

11 500

11 000

10 500

10 000

9 500

9 000

8 500

8 000

7 500

7 000

6 500

6 000

5 500

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

-500

-1 000

-1 500

-2 000

-2 500

-3 000

-3 500

-4 000

-4 500

-5 000

-5 500

-6 000

-6 500

-7 000

-7 500

-8 000

Quartz 2.47 %

Calcite 0.28 %

Albite 29.66 %

Hornblende RoundRobin 23.12 %

Diopside 4.19 %

Chlorite IIb 22.34 %

Biotite 1M Mica 3.87 %

Epidote 13.78 %

Microcline maximum 0.29 %
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Quartz 95.27 %
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Biotite 1M Mica 1.31 %
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Muscovite 2M1 18.58 %

Microcline maximum 2.14 %
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Microcline maximum 11.16 %
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Quartz 34.52 %

Albite 29.01 %

Chlorite IIb 0.77 %

Muscovite 2M1 24.38 %

Biotite 1M Mica 2.75 %

Microcline maximum 8.57 %
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Quartz 31.09 %

Albite 40.02 %

Chlorite IIb 0.37 %

Muscovite 2M1 8.06 %

Biotite 1M Mica 1.86 %

Epidote 1.78 %

Microcline maximum 16.82 %
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Dolomite 8.89 %

Siderite 2.74 %
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-16 000

-17 000

Quartz 31.87 %

Albite 60.79 %

Chlorite IIb 0.70 %

Muscovite 2M1 3.27 %

Biotite 1M Mica 1.42 %

Epidote 1.94 %
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Quartz 34.24 %

Calcite 0.02 %

Albite 48.39 %

Chlorite IIb 0.86 %

Muscovite 2M1 9.00 %

Microcline maximum 7.13 %

Pyrite 0.36 %
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Quartz 37.41 %

Calcite 0.05 %

Albite 48.16 %

Chlorite IIb 2.43 %

Muscovite 2M1 4.42 %

Epidote 7.49 %

Pyrite 0.05 %



Nardovegen:  

210828: Nardo 6
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Albite 30.09 %

Diopside 1.56 %

Pyrite 0.13 %

Calcite 5.67 %

Muscovite 2M1 14.98 %

Microcline maximum 1.30 %

Quartz 33.35 %

Chlorite IIb 7.92 %

Epidote 5.01 %
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Albite 23.82 %

Diopside 1.68 %

Pyrite 0.63 %

Calcite 2.17 %

Microcline maximum 0.16 %

Quartz 7.39 %

Chlorite IIb 20.30 %

Epidote 23.29 %

Hornblende magnesian iron 20.56 %
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Albite 27.63 %

Diopside 3.29 %

Pyrite 0.43 %

Calcite 2.34 %

Microcline maximum 0.17 %

Quartz 4.23 %

Chlorite IIb 13.09 %

Epidote 20.22 %

Hornblende magnesian iron 27.49 %

Chalcopyrite 0.13 %

Biotite 1M Mica 0.98 %
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Albite 35.72 %

Diopside 1.79 %

Pyrite 0.47 %

Calcite 0.22 %

Microcline maximum 0.29 %

Quartz 2.16 %

Chlorite IIb 17.73 %

Epidote 18.03 %

Hornblende magnesian iron 21.99 %

Chalcopyrite 0.12 %

Biotite 1M Mica 1.49 %



 

210832: Nardo 24
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-2 000
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Albite 24.56 %

Diopside 2.22 %

Pyrite 1.30 %

Calcite 0.89 %

Microcline maximum 2.17 %

Quartz 30.66 %

Chlorite IIb 7.98 %

Epidote 15.29 %

Hornblende magnesian iron 13.75 %

Chalcopyrite 0.17 %

Biotite 1M Mica 0.99 %



 


