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PM 101-02 Bøye og E-modul

Norsk Treteknisk Institutt PM 101-02

Mekanisk prøvelaboratorium

PM 101  Resultat og rapporteringsskjema                                                                                          

Bestemmelse av bøyefasthet og global E-modul på fullskala tverrsnitt,  

limtrebjelker og konstruksjonsvirke

Produkt Nominell testbredde (mm)

Oppdragsgiver Nominell testhøyde (mm)

Prosjekt nr. Treslag

Prøver mottatt Limtype - lameller

Prøver testet: Limtype - fingerskjøt

Karakt. bøyefasthet N/mm² Lasthastighet (kN/min)

Antall sylindre

Youngs E-modul:

Bøyefasthet:

L: Spennvidde (mm) 2340 DY: Differanse i nedbøyning

S: Avstand mellom laster (6xh) 780 DP: Differanse i last

Sidefelt 780 Fmaks: Maks bruddlast

DY DP Fmaks

(mm) (N) (N)
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Middelverdi (N/mm²)

Standard avvik (N/mm²)

Variasjonskoeff. (%)

Kommentarer

Institutt Testet av Dato

2022-03-03

65,312 881
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8,4

NTI SAK

1 086
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